
فحوص مختبر المواد الهندسية المنجزة حسب النوع - إمـارة دبــي
ENGINEERING MATERIAL LABORATORY CARRIED OUT TESTS BY TYPE - EMIRATE OF DUBAI

( 1998 - 2002 )

Table Code SYB02 - 05 - 14 رمز الجـــدول
Type ofتقارير صادرةفحوص منجزةعينات مستلمةطلبات مستلمةنـــــوع

Requests ReceivedSamples ReceivedTests Carried OutReports IssuedTestالفحـــــص

19981999200020012002199819992000200120021998199920002001200219981999200020012002

14,38010,4618,0315,1655,79720,04434,21528,08621,42321,45324,93022,20724,99725,44023,18522,16727,97311,2209,8058,648Soilفحوص تربة

72,24844,64614,89811,6339,10711,22444,58114,89811,5488,215Concrete*10,76629,08112,5419,9277,36817,54229,33512,6189,9367,368فحوص خرسانة

11,76611,30614,01211,96910,39613,36321,08829,69325,70053,66261,03765,04466,264110,096107,34133,25055,57133,79629,63421,122Asphaltفحوص الأسفلت

فحوص خدمات 
عامة

1,5381,5001,2252,1631,3198151,5271,2512,1811,3432,0453,2793,0184,3033,8053,5073,2632,9934,3033,805General 
Services

38,45052,34835,80929,22424,88051,76486,16571,64859,24083,826160,260135,176109,177151,472143,43870,148131,38862,90755,29041,790Totalالمجموع

See the Comments ** انظر الشروح والتعليقات
Source : Dubai Municipality    المصدر :  بلديـة دبــي


