
فحوص مختبر المواد الهندسية المنجزة حسب النوع - إمـارة دبــي

Engineering Material Laboratory Carried Out Tests by Type - Emirate of Dubai

( 2008 - 2010 )

Table ( 02 - 09 ) جـــدول

تقارير صادرةفحوص منجزةعينات مستلمة

 Received SamplesCarried Out Tests  Issued Reports

200820092010200820092010200820092010200820092010

14,91010,0475,26941,66725,84612,02649,26636,16716,29321,35618,2158,857Soil Testsفحوص تربة

105,37094,44546,049105,44194,53046,110178,318203,53479,71159,30869,37720,687Concrete Testsفحوص خرسانة

26,52515,1398,51364,99433,99918,373285,021164,163133,54039,29523,91012,965Asphalt Testsفحوص الأسفلت

4,4943,5672,3094,4943,5672,30913,23212,9554,77312,29012,0794,443AggregateTestsفحوص الركام

5,3975,1351,5435,4735,1481,54310,94911,7813,58610,41311,1493,431Chemistry Testsفحوص الكيمياء

156,696128,33363,683222,069163,09080,361536,786428,600237,903142,662134,73050,383Totalالمجموع

Source : Dubai Municipalityالمصدر :  بلديـة دبــي
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