
Table ( 02 - 09 )جـــدول 

تقارير صادرةفحوص منجزةعينات مستلمة
 Received SamplesCarried Out Tests  Issued Reports

20,83838,35130,353Soil Testsفحوص تربة

22,845124,28142,823Concrete Testsفحوص خرسانة

16,251218,69723,535Asphalt Testsفحوص الأسفلت

4,2434,6562,303AggregateTestsفحوص الركام

5,2425,4832,278Chemistry Testsفحوص الكيمياء

1,8253,539852Reinforced Steel Testsفحوص حديد التسليح

1,3553,442488Thermal Insulation Testsفحوص العزل الحراري

72,599398,449102,632Totalالمجموع

Source : Dubai Municipalityبلديـة دبــي:  المصدر 
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