
فحوص مختبر المواد الهندسية المنجزة حسب النوع - إمارة دبي
Engineering Material Laboratory Carried Out Tests by Type - Emirate of Dubai

(2006 - 2008)
Table )02 - 06( جدول

 نوع 
الفحص

طلبات مستلمة
Received Requests 

عينات مستلمة
 Received Samples

فحوص منجزة
Carried Out Tests 

تقارير صادرة
 Issued Reports

Type of Test

200620072008200620072008200620072008200620072008

18,15016,85814,91043,69242,19941,66762,63560,05849,26634,37236,19221,356Soilفحوص تربة

30,30647,042105,37030,30647,042105,441148,760200,611178,31844,53959,35359,308Concreteفحوص خرسانة

فحوص 
12,80923,29526,52528,65855,06564,994125,539232,254285,02117,81731,93039,295Asphaltالأسفلت

فحوص خدمات 
-4,0664,4445,3974,0664,4615,4738,59610,28910,9498,59610,28910,413General Serعامة

vices

65,33191,639152,202106,722148,767217,575345,530503,212523,554105,324137,764130,372Totalالمجموع

Source: Dubai Municipalityالمصدر: بلدية دبي




