
Table ( 02 - 09 )جـــدول 

تقارير صادرةفحوص منجزةعينات مستلمة
 Received SamplesCarried Out Tests  Issued Reports

29,17036,91121,923Soil Testsفحوص تربة

36,297151,84317,605Concrete Testsفحوص خرسانة

24,436233,58716,766Asphalt Testsفحوص الأسفلت

8395,4214,814AggregateTestsفحوص الركام

2,2615,9985,522Chemistry Testsفحوص الكيمياء

8752,0501,663Reinforced Steel Testsفحوص حديد التسليح

4813,6711,322Thermal Insulation Testsفحوص العزل الحراري

94,359439,48169,615Totalالمجموع

Source : Dubai Municipalityبلديـة دبــي:  المصدر 
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